
6. Конус Морзе контролировать на прилегание на краску  по ответной детали 
- 7032-0113 Центр упорный КМ5 ПТ ВК8 ГОСТ 2575 - 79. Допускается прилегание пояском 
шириной от 5 мм по всей окружности без разрывов на большем диаметре конуса


